
Общество с ограниченной ответGтвенностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195112, СП6., 3аневскuй пр., О, 26, корп. 1, лum, д, кв, 29
Факrический адрес:, 195112, СП6., ffовочеркасскuй пр,, О. 7, пом, Nэ 8
инн 7806450230
тел./факс: 528-23-83; 8-9,11-978-66_36; E-mail: altimer@list.ru
Номер свидетельства о регистрации электролаборатории: /V9 1 4-1 56/эл -2о
наименование выдавчlей организации: Феоеральная служба по эколоечческому,
mехнолоечческому ч аmомному наOзору (росmехнаOзор) Северо-3апаоное управленuе
flaTa выдачи: 18 dекабря 2О2О е,

Срокдействия: do 18 ёекабря 2О23 е.

|уцоЁоfiитель ЭЛ ООО "Альтимер'':

,Щата: 12 октября 2022 г.
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flаминов А.М./

объект:

Адрес:

3аказчик:

проmокольt чспьtmанuй распросmраняюmся mолько на Оанньtй образец.
перепечаmка uлч размноженче проmоколов l!спьlmанuй, часmччно uлч полносmью,
без разрешенuя элекmролабораmорuч ооО "Дльmuмер" не Оопускаеmся,

е. Санкm-Пеmербуре
2022 е.

Инструменталъный контр оль

образца наливного антистатического пола

образец анmчсmаmчческоео эпоксudноео налuвноео пола,АлъФАПол" эп-2АСХ с кварцевьш песком фракцuч 0,1 - 0,4 мм
в сооmнощенчч 1:0,5 (по массе)

е. санкm-Пеmербуре, Новочеркасскuй пР., d.7, пом. Nэ 8

ооо,длъФдпол"



СОДЕРЖАНИЕ

протокол
N9 2297-6-1

от 12,10.2022 г,

2 Свидетельство о регистрации электролаборатории (копия)

З Содерх(ание

змерение сопротивления от точки до точки
( по верхностное электрическое сопротивление)

4 2 Измерение сопротивления к точке заземления
(объемное электрическое сопротивление)

5 Сертификат о калибровке (копия)
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Общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

l::]d.:-d **:{]j, ...€.: 195112, СП6,, Заневскuй пр,,0.26, корп,7, лum. д, кв,29
] ;,:r .*": t е r . - эеэ, 1 951 1 2, сп6., Новочеркасскuй пр., а. 7, пом, N9 8

n.,, эа{: j]!_23€3: 8-911-978-66_36; E-mail: altimer@list.ru
-: rin.: ,:i:;-:"-5э-ва о регистрации элекгролаборатории: /V9 14-1 56/ЭЛ-20
- ! ,l qц - : :": - ,з з 5 :а вше й организации : ФеOеральная служба по эколоечческому,
-,:: *:,-:;- :e.Kobly ч аmомному наOзору (Росmехнаёзор) Северо-3апаOное управленче

18 dекабря 2020 е.

ёо 18 dекабря 2023 z.

ооо "АIlьФдпол"
Образец анmarсmаmчческоео эпоксчёноео налчвноео пола
"NlЬФАПОЛ" ЭП-2ДСХ с кварцевьм песком фракцчч 0,1 - 0,4 мм
в сооmношенчч 1:0,5 (по массе)
е, Санкm-Пеmербуре, Новочеркасскчй пр., ё.7, пом. Nэ 8
12,10,2022 е.
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ll Э-э ТЭНИЯ

: :: |,laэ электродов

льmаmьl
именование
место измерения

Поверхность образца

U испыт.
время выдержки под U
темпераryра окружающей среды:
относительная влажность:
Vеrmаsоп,

пРотокоЛ Ns 2297_6_f
Измерение сопротивления отточки до точки

(поверхностное электрическое сопротивление)

самовыравниваюч.lийся эпоксидный пол
антистатический
"АльФАпол" эп-2Асх
с кварцевым песком фракции 0,,l - 0,4 мм в соотношении 1:0,5 (по массе)
ооо "АльФАпол"
Российская Федерация
500х500 мм
1,5-2,0 мм
серый, глянцевый
плоская

100 в
15 сек
t= +22"с

\= З2о/о

d=63 мм

табл.1

ечень u ; табл.2
Тип 3аводской

номер
Диапазон
измерений

основная
погреш-

ность

Номер

свиде_

тельства

Дата
последней

повёпки

flaTa
очередной

повеDки
А нмо гово_цифровой
TecтeD изоляции

RlSH
lnsu 20

051783 0,01 -999

Мом

+I-3o/o 21_31313 20.1о.2о21 19.10.2022

Цtэ-сд измерения: подача постоянного U

листов 2
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нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
1. ГОСТ 12.4.124-83 "СИСТеМа СТаНДаРТОВ безопасности труда. Средства защиты от статического

электричества. общие технические требования'' (Rs<1 о9 ом)
2. госТ lEC 61340-5-1-2019 "3ащита электронных устройств от электростатических

явлений. Общие требования"
3, госТ lEc TR 6,1340-5-2-2021 "Электростатика. 3ащита электронных устройств от электростатических

явлений. Руководство к применению''

3аключенче:
значенuе сопроmuвленuя пола оm mочкч dо mочкч сооmвеmсmвуеm mребованuям
гост 12.4.124-83, гост lEc 6134о-5-1-2о19, гост lEc TR 61з4о-5-2-2о21

Измерения проводили:

*)
dЩаминов А.М./

лист 2 листов 2
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Общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

,(]т*.эr,чЕвrli адрвс: 195112, СП6., Заневскuй пр., О.26, корп, 1, лum. Д, кв,29
8;аr-rчеэ,rrй а-rрес: 795772, сп6., Новочеркасскuй пр,,0.7, пом. Nэ 8
drrl- -5Ф645о230
тдi..ý}аil:: 528_23€3; 8-911-978_66_36; E-mail: altimer@list.ru
i:жвý ;вrJетельств.i о регистрации электролаборатории: /V9 1 4-1 56/эл-20
,'аffiЕяо€}анhе вьцавLчей организации: Феdеральная служба по эколоеllческому,

_l8:tr з€ij;lчх: 18 ёекабря 2020 е.

].:,c,l .ейсгвия: 0о 18 dекабря 2023 е,

|ч-+1ер

-1а{азчяк:

-Еъ€кт:

l, Общче iaHHbte:
-:r' чеilование:
:;:: -
tri э э r:a

- a"a dзводитель:
:-;a|ra ПРОИ3ВОДИТеЛЬ;

: азlJер:
-э.,]цина:

*Sёт,

э эрма

_,'J]овия испытания:

Тип. размер электродов:

ооо "АllьФдпол"
Образец анmчсmаmчческоео опоксчOноео налчвноео пола
"мlьФдпоЛ" эп-2дсХ с кварцевьш песком фракцuч 0,1 - 0,4 мм
в сооmношенчч 1:0,5 (по массе)
е, Санкm-Пеmербуре, Новочеркасскчй пр., 0,7, пом, Nc 8
12.10.2022 е.

U испыт.
время выдержки под U
темпераryра окружающей среды:
относительная влажность:
Vеrmаsоп,

I

пРоТокоЛ Ns 2297-6-2
Измерение сопротивления к точке заземления

(объемное электрическое сопротивление)

самовыравнивающийся эпоксидный пол
антистатический
"АльФАпол" эп-2Асх
с кварцевым песком фракции 0,1 - 0,4 мм в соотношении 1:0,5 (по массе)
ооо "АrlьФАпол"
Российская Федерация
500х500 мм
1,5-2,0 мм
серый, глянцевый
плоская

100 в
15 сек
t= +22оС

r!= 32о/о

d=63 мм

3.

i:',,,

ч, табл.1
N9

п/п

наименование ооъекта
место измерения

измеренное
сопротивление

Rv (ом*м)

оаключение о
соответствии

2 3 4
1 Поверхность образца -

вывод медной фольги

вывод 1 замер 1 0,4*1о5 соответствует
2 вывод 1 замер 2 0.4*,l0" соответствует
3 вывод 1 замер 3 0,3*105 соответствует
4 вывод 1 замер 4 0.3*105 соответствует

u u табл,2
Ne

п/п

наименование

прибора
Тип 3аводской

номер
ffиапазон
измерений

основная
погреш-

ность

Номер

свиде_

тёльства

Дата
последней

повеоки

!ата
очередной

повеоки
1 Аналогово-цифровой

тестер изоляции
Klýtl

lnsu 20
051783 0,01 -999

Мом

+1-!ob 21-зlзlз 20,10.2021 19.10.2022

Метод измерения: подача постоянного u
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Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
1. ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства заlлиты от статического

электричества. Общие технические требования" (pv<107 Ом*м)
2. ГОСТ lEC 61340-5-1-2019 "3аtцита электронных устроЙств от электростатических

явлений. Общие требования"
З. ГОСТ lEc TR 61340-5-2-2021 "Электростатика. 3ащита электронных устроЙств от электроGтатических

явлений. Руководство к применению"

заключенче:
3наченче сопроmчвленuя пола к mочке заземленuя сооmвеmсmвуеm mребованuям
гост 12.4.124-83, гост lEc 61340-5-1-2019, гост lEc TR 61з40-5-2-2021

Измерения проводили:

лист 2 листов 2


